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Dokument / Norm/Stand | Titel/Kurzbezeichnung Datum der Einfithrung Verantwortlich | Priifverfahren Zuriick- Verwendet bis
ezogen S

Document /Standard/ Title/Short title Date of accreditation Responsible Test procedure . : s Used until
issue dates Withdrawn
*Priifverfahren im flexiblen Geltungsbereich der Kategorie A
Test procedure in the flexible scope of category A
I1SO 16232* StraRenfahrzeuge - Sauberkeit von Komponenten fiir Akkreditierung / TLL Extraktion, Gravimetrie, - =
2018-12 Fluidsysteme Accreditation Mikroskopie

(Ausgenommen: Analyseverfahren 9.3 - 9.4) 21.01.2013

Extraction, gravimetry,

Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits Standort Emmingen- microscopic analysis

(except: 9.3 - 9.4) Liptingen und Dresden
1SO 4405* Fluidtechnik - Verschmutzung der Druckfliissigkeit - Akkreditierung / TLL Gravimetrie - -
2022-07 Gravimetrische Methode zur Bestimmung der Accreditation

Feststoffverschmutzung 25.05.2020 Gravimetry

Hydraulic fluid power - Fluid contamination - Determination Standort Emmingen-

of particulate contamination by the gravimetric method Liptingen und Dresden
1SO 4406* Fluidtechnik - Hydraulik-Druckfltssigkeiten - Zahlenschliissel fiir | Akkreditierung / TLL Mikroskopie - -
2021-01 den Grad der Verschmutzung durch feste Partikel Accreditation

05.05.2017 Microscopic analysis

Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of Standort Emmingen-

contamination by solid particles Liptingen
ISO 4407* Fluidtechnik - Verschmutzung der Druckflissigkeit - Akkreditierung / TLL Mikroskopie - -
2002-04 Bestimmung der festen Verschmutzung mit dem Accreditation

mikroskopischen Zahlverfahren 05.05.2017 Microscopic analysis

Hydraulic fluid power - Fluid contamination - Determination of
particulate contamination by the counting method using an
optical microscope

Standort Emmingen-
Liptingen

FB 35-62 Liste der Prifverfahren_List of test methods_V09.docx

Klassifizierung Normal: 6ffentlich




FB 35-62 Liste der Priifverfahren / List of test methods

Stand / Status 22.05.2025 Version 09 Seite/Page 2/ 6
DIN 5422* Walzlager- Priifung der technischen Sauberkeit Akkreditierung / TLL Extraktion, Gravimetrie, -
2018-09 Accreditation Mikroskopie
Rolling bearings - Measurement of technical clean 27.10.2022
Standort Emmingen- Extraction
Liptingen
VDA Band 19.1* Priifung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigung Akkreditierung / TLL Extraktion, Gravimetrie, -
2015 funktionsrelevanter Automobilteile Accreditation Mikroskopie
(Ausgenommen Analyseverfahren 8.3 — 8.4) 05.05.2017
Extraction, gravimetry,
Inspection of Technical Cleanliness - Particulate Contamination | Standort Emmingen- microscopic analysis
of Functionally Relevant Automotive Components (except: 8.3 - | Liptingen und Dresden
8.4)
AA 25-118 Saugextraktion in Anlehnung an VDA19.1 (2015) und Akkreditierung / TLL Extraktion, Gravimetrie, -
2025-05 ISO 16232(2018) / Mikroskopie
Accreditation
Suction extraction according to VDA19.1 (2015)and I1SO 21.02.2022 Extraction, gravimetry,
16232(2018) microscopic analysis
Standort Emmingen-
Liptingen und Dresden
VDI-Richtlinie 2083 Blatt Reinraumtechnik. Priifung extrahierbarer |6slicher Riickstande. | Akkreditierung / TLL Extraktion, Gravimetrie, -
23 Methode zur Istzustandsermittlung und Grenzwertpriifung Accreditation Mikroskopie
VDI-guideline 2083 sheet 01.06.2023 Extraction, gravimetry,
23 Cleanroom technology Extractable soluble residue testing. microscopic analysis
2022-12 Method for determining the actual condition and limit value Standort Emmingen-
testing Liptingen Method with Quartz
Crystal Microbalance
ASTM E 1252* Allgemeine Verfahren der qualitativen Infrarotanalyse Akkreditierung / TLL Infrarotspektroskopie -
Reapproved 2021-04 Accreditation (FTIR)
Standard Practice For General Techniques For Obtaining 05.05.2017

Infrared Spectra For Qualitative Analysis

Standort Emmingen-
Liptingen

Infrared spectroscopy
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VDA Band 19.1* Priifung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigung Akkreditierung / TLL Infrarotspektroskopie -
2015 funktionsrelevanter Automobilteile Accreditation (FTIR)

(Kapitel 8.3.5 IR - Infrarot Spektroskopie) 05.05.2017

Inspection of Technical Cleanliness - Particulate contamination
of functionally relevant automotive components (here: Chapter
8.3.5 IR - infrared spectroscopy)

Standort Emmingen-
Liptingen

Infrared spectroscopy

ISO 16232* Straenfahrzeuge — Sauberkeit von Komponenten und Akkreditierung / TLL Infrarotspektroskopie -
2018-12 Systemen Accreditation

(Kapitel 9.3.5 IR -Infrarot Spektroskopie) 05.05.2017 Infrared spectroscopy

Road vehicles - Technical Cleanliness of components and Standort Emmingen-

systems (Chapter 9.3.5 IR - infrared spectroscopy) Liptingen
DIN EN ISO 14911* Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelosten Kationen Li*, | Akkreditierung / TLL lonenchromatographie -
1999-12 Na*, NH4*, K*, Mn?*, Ca®*, Mg?*, Sr?* und Ba?* mittels Accreditation

lonenchromatographie - Verfahren fiir Wasser und Abwasser 25.05.2020 lon chromatography

Water quality- Determination of dissolved Li*, Na*, NH4* K*, Standort Emmingen-

Mn?, Ca?*, Mg?*, Sr** and Ba** using ion chromatography - Liptingen

Method for water and waste water
DIN EN ISO 10304-1* Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gel6sten Anionen Akkreditierung / TLL lonenchromatographie -
2009-07 mittels Flissigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung | Accreditation

von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat | 25.05.2020 lon chromatography

Water quality - Determination of dissolved anions by liquid
chromatography of ions - Part 1: Determination of bromide,
chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate

Standort Emmingen-
Liptingen
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IPC-TM-650 2.3.25* Detection and Measurement of lonizable Surface Contaminants | Akkreditierung / TLL lonenchromatographie -
2012-11 Revision D by Resistivity of Solvent Extract (ROSE) Accreditation

25.05.2020 lon chromatography

Standort Emmingen-
Liptingen

IPC-TM-650 2.3.25.1*
2000-10

lonic Cleanliness Testing of Bare PWBs

Akkreditierung /
Accreditation
25.05.2020

Standort Emmingen-
Liptingen

TLL

lonenchromatographie

lon chromatography

IPC-TM-650 2.3.28*
2012-11 RevisionB

lonic Analysis of Circuit Boards, lon Chromatography
Method

Akkreditierung /
Accreditation
25.05.2020

Standort Emmingen-
Liptingen

TLL

lonenchromatographie

lon chromatography

IPC-TM-650 2.3.28.2*
2009-12

Bare Printed Board Cleanliness by lon Chromatography

Akkreditierung /
Accreditation
25.05.2020

Standort Emmingen-
Liptingen

TLL

lonenchromatographie

lon chromatography

AA 25-116
2021-05

Bestimmung von Restschmutz in Warmetauschern

Determination of residual foreign matter in heat exchange

Akkreditierung /
Accreditation
21.02.2022

Standort Emmingen-
Liptingen

TLL

lonenchromatographie

lon chromatography
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VDA Band 19.1* Priifung der Technischen Sauberkeit - Partikelverunreinigung Akkreditierung / TLL Réntgenspektroskopie -
2015 funktionsrelevanter Automobilteile Accreditation (REM / EDX)

(Kapitel 8.3.2 REM/EDX) 21.02.2022

Energy dispersive X-ray

Inspection of Technical Cleanliness - Particulate contamination Standort Emmingen- spectroscopy (EDX)

offunctionally-relevant automotive components (Chapter 8.3.2 Liptingen

REM/EDX)
ISO 16232* Straenfahrzeuge — Sauberkeit von Komponenten und Akkreditierung / TLL Réntgenspektroskopie -
20218-12 Systemen Accreditation (REM / EDX)

(Kapitel 9.3.2 - REM/EDX) 21.02.2022

Energy dispersive X-ray

Road vehicles - Cleanliness of components and systems Standort Emmingen- spectroscopy (REM/EDX)

(Chapter 9.3.2 REM/EDX) Liptingen
DIN EN ISO 19403-2* Beschichtungsstoffe - Benetzbarkeit - Teil 2: Bestimmung der Akkreditierung / TLL Kontaktwinkelmessung -
2024-11 freien Oberfldichenenergie fester Oberflichen durch Messung Accreditation

des Kontaktwinkels (ISO 19403-2:2024); Deutsche Fassung 21.02.2022 Measurement of the

EN I1SO 19403-2:2024 contact angle

Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the

surface free energy of solid surfaces by measuring the contact

angle (1SO 19403-2:2024); German version EN ISO 19403-

2:2024
VDI-Richtlinie 2083 Blatt Reinraumtechnik. Priifung extrahierbarer |6slicher Rlickstande. | Akkreditierung / TLL Qcm -
23 Methode zur Istzustandsermittlung und Grenzwertpriifung Accreditation
VDI-guideline 2083 sheet 01.06.2023 Method with Quartz

23
2022-12

Cleanroom technology Extractable soluble residue testing.
Method for determining the actual condition and limit value
testing

Standort Emmingen-
Liptingen

Crystal Microbalance

*Laut Urkunde vom 01. Juni 2023: ,Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Priiflaboratorium, ohne das es einer vorherigen Information und Zustimmung der
DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.”
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According to the certificate dated 01. June 2023: Within the scope of accreditation marked with *, the testing laboratory is permitted, without being required to inform and obtain prior approval
from DAKKS, to use standards or equivalent testing methods Iis?ihﬁ with different issue dates.

Gepriift und freigegeben: ~ 22.05.2025 L [ A
Reviewed and released Datum/Date = Volker Burger
Geschéftsflihrer / CEO
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